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®

Install your future

TEST LACZNIKA
H305

DO RUR GLADKICH HDPE

IVliocna konstrukcja
do specjalnych zastosowan
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Wymagania testowe
podane dla ksztattek Groove:

® Test cisnienia hydrostatycznego przy wartosci 1,5x maksymalnego cisnienia
roboczego rury HDPE PN16 (24 bar) i utrzymywane cisnienie przez 1 godzine.

¢ Demontaz potaczenia po tescie i kontrola miejsca potaczenia rury w celu
weryfikacji ruchéw ksztattki i jakichkolwiek uszkodzen rury.

¢ Poddac rure i ztaczke sitom rozciggania oraz zanotowac site potrzebna
do wyciaggniecia rury ze ztgczki.

Wyniki testu:

- ® System zostat przetestowany
hydrostatycznie pod cisnieniem 1,5x

1 wigkszym niz maksymalne cisnienie

‘ robocze (24 bar) i byto utrzymywane pod

tym ciSnieniem przez 1 godzine.

® Po wykonaniu testu ztgczki H305
stwierdzono, ze ksztattka nie porusza
sie na rurze. Na rurze widoczne sa $lady
po ztaczce, ktérych nie mozna traktowac
jako uszkodzenie rury.

¢ Sifa, ktoéra byta potrzebna do roztaczenia
elementdéw podczas rozciggania
to 76,09kN
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